
Frequency Alpha(α)
(Hz) Average
400 0,83 0,96 0,85 0,30
500 0,79 0,80 0,99 0,30
630 0,81 0,77 0,63 0,54
800 0,89 0,86 0,70 0,58 0.90-1.00 A

1000 0,86 0,83 0,73 0,64 0.80-0.85 B
1250 0,79 0,81 0,64 0,71 0.60-0.75 C
1600 0,77 0,73 0,62 0,74 0.30-0.55 D
2000 0,72 0,74 0,59 0,79 0.15-0.25 E
2500 0,69 0,68 0,56 0,84 0.00-0.10 Not Classified
3150 0,64 0,62 0,54 0,88
4000 0,60 0,61 0,49 0,93
5000 0,54 0,54 0,44 1,00 Surface Area (m2) : 1,2m
6300 0,47 0,45 0,39 1,17 Static Pressure (Pa) : 101350
8000 0,42 0,42 0,34 1,19 Humidity (%) : 38,8

10000 0,42 0,45 0,33 1,12 Temperature (°C) : 21

Evaluation                                    0/0
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